






















更改报告清单
序号 产品类别 更改后报告编号

1 钢筋焊接接头性能初检 04125AMA15-2101213(G2)

2 钢筋焊接接头性能初检 04125AMA15-2101214(G2)

3 钢筋焊接接头性能初检 04125AMA15-2101215(G2)

4 钢筋焊接接头性能初检 04125AMA15-2101216(G2)

5 钢筋焊接接头性能初检 04125AMA15-2101217(G2)

6 钢筋焊接接头性能初检 04125AMA15-2101248(G1)

7 钢筋焊接接头性能初检 04125AMA15-2101249(G1)

8 钢筋焊接接头性能初检 04125AMA15-2101250(G1)

9 钢筋焊接接头性能初检 04125AMA15-2101251(G1)

10 钢筋焊接接头性能初检 04125AMA15-2101252(G1)

11 钢筋焊接接头性能初检 04125AMA15-2101260(G1)

12 钢筋焊接接头性能初检 04125AMA15-2101261(G1)

13 钢筋焊接接头性能初检 04125AMA15-2101262(G1)

14 钢筋焊接接头性能初检 04125AMA15-2101298(G1)

15 钢筋焊接接头性能初检 04125AMA15-2101299(G1)

16 钢筋焊接接头性能初检 04125AMA15-2101300(G1)

17 钢筋焊接接头性能初检 04125AMA15-2101309(G1)

18 钢筋焊接接头性能初检 04125AMA15-2101310(G1)

19 钢筋焊接接头性能初检 04125AMA15-2101311(G1)

20 钢筋焊接接头性能初检 04125AMA15-2101332(G1)

21 钢筋焊接接头性能初检 04125AMA15-2101333(G1)

22 钢筋焊接接头性能初检 04125AMA15-2101357(G1)

23 钢筋焊接接头性能初检 04125AMA15-2101358(G1)

24 钢筋焊接接头性能初检 04125AMA15-2101359(G1)

25 钢筋焊接接头性能初检 04125AMA15-2101366(G1)

26 钢筋焊接接头性能初检 04125AMA15-2101367(G1)

27 钢筋焊接接头性能初检 04125AMA15-2101368(G1)

28 钢筋焊接接头性能初检 04125AMA15-2101369(G1)

29 钢筋原材拉伸及弯曲性能(初检) 04125AMA13-2100648(G2)

30 钢筋原材拉伸及弯曲性能(初检) 04125AMA13-2100649(G2)

31 钢筋原材拉伸及弯曲性能(初检) 04125AMA13-2100650(G2)

32 钢筋原材拉伸及弯曲性能(初检) 04125AMA13-2100651(G2)

33 钢筋原材拉伸及弯曲性能(初检) 04125AMA13-2100652(G2)

34 钢筋原材拉伸及弯曲性能(初检) 04125AMA13-2100653(G2)

35 钢筋原材拉伸及弯曲性能(初检) 04125AMA13-2100658(G2)

36 钢筋原材拉伸及弯曲性能(初检) 04125AMA13-2100659(G2)

37 钢筋原材拉伸及弯曲性能(初检) 04125AMA13-2100660(G2)

38 钢筋原材拉伸及弯曲性能(初检) 04125AMA13-2100712(G1)



39 钢筋原材拉伸及弯曲性能(初检) 04125AMA13-2100713(G1)

40 钢筋原材拉伸及弯曲性能(初检) 04125AMA13-2100714(G1)

41 钢筋原材拉伸及弯曲性能(初检) 04125AMA13-2100715(G1)

42 钢筋原材拉伸及弯曲性能(初检) 04125AMA13-2100716(G1)

43 钢筋原材拉伸及弯曲性能(初检) 04125AMA13-2100717(G1)

44 钢筋原材拉伸及弯曲性能(初检) 04125AMA13-2100718(G1)

45 钢筋原材拉伸及弯曲性能(初检) 04125AMA13-2100719(G1)

46 钢筋原材拉伸及弯曲性能(初检) 04125AMA13-2100720(G1)

47 钢筋原材拉伸及弯曲性能(初检) 04125AMA13-2100721(G1)

48 钢筋原材拉伸及弯曲性能(初检) 04125AMA13-2100750(G1)

49 钢筋原材拉伸及弯曲性能(初检) 04125AMA13-2100751(G1)

50 钢筋原材拉伸及弯曲性能(初检) 04125AMA13-2100936(G1)

51 钢筋原材拉伸及弯曲性能(初检) 04125AMA13-2100937(G1)

52 混凝土抗水渗透性能 04125AMA10-2100325(G1)

53 混凝土抗水渗透性能 04125AMA10-2100327(G1)

54 混凝土抗水渗透性能 04125AMA10-2100340(G2)

55 混凝土抗水渗透性能 04125AMA10-2100341(G1)

56 混凝土抗水渗透性能 04125AMA10-2100383(G1)

57 混凝土抗水渗透性能 04125AMA10-2100409(G1)

58 混凝土抗水渗透性能 04125AMA10-2100434(G1)

59 混凝土抗水渗透性能 04125AMA10-2100440(G1)

60 混凝土抗水渗透性能 04125AMA10-2100448(G1)

61 混凝土试块抗压强度 04125AMA08-2104290(G1)

62 混凝土试块抗压强度 04125AMA08-2104434(G1)

63 混凝土试块抗压强度 04125AMA08-2104504(G1)

64 混凝土试块抗压强度 04125AMA08-2104505(G1)

65 混凝土试块抗压强度 04125AMA08-2104506(G1)

66 混凝土试块抗压强度 04125AMA08-2104507(G1)

67 混凝土试块抗压强度 04125AMA08-2104508(G1)

68 混凝土试块抗压强度 04125AMA08-2104650(G1)

69 混凝土试块抗压强度 04125AMA08-2104651(G2)

70 混凝土试块抗压强度 04125AMA08-2104652(G1)

71 混凝土试块抗压强度 04125AMA08-2104653(G1)

72 混凝土试块抗压强度 04125AMA08-2104654(G1)

73 混凝土试块抗压强度 04125AMA08-2104721(G2)

74 混凝土试块抗压强度 04125AMA08-2104722(G1)

75 混凝土试块抗压强度 04125AMA08-2104799(G1)

76 混凝土试块抗压强度 04125AMA08-2104800(G1)

77 混凝土试块抗压强度 04125AMA08-2104801(G1)

78 混凝土试块抗压强度 04125AMA08-2104802(G1)



79 混凝土试块抗压强度 04125AMA08-2104803(G1)

80 混凝土试块抗压强度 04125AMA08-2104828(G1)

81 混凝土试块抗压强度 04125AMA08-2104829(G1)

82 混凝土试块抗压强度 04125AMA08-2104830(G1)

83 混凝土试块抗压强度 04125AMA08-2104899(G1)

84 混凝土试块抗压强度 04125AMA08-2104900(G1)

85 混凝土试块抗压强度 04125AMA08-2104901(G1)

86 混凝土试块抗压强度 04125AMA08-2104903(G1)

87 混凝土试块抗压强度 04125AMA08-2104904(G1)

88 混凝土试块抗压强度 04125AMA08-2104905(G1)

89 混凝土试块抗压强度 04125AMA08-2104954(G1)

90 混凝土试块抗压强度 04125AMA08-2104955(G1)

91 混凝土试块抗压强度 04125AMA08-2104956(G1)

92 混凝土试块抗压强度 04125AMA08-2104959(G1)

93 混凝土试块抗压强度 04125AMA08-2104964(G1)

94 混凝土试块抗压强度 04125AMA08-2104965(G1)

95 混凝土试块抗压强度 04125AMA08-2104986(G1)

96 混凝土试块抗压强度 04125AMA08-2104987(G1)

97 混凝土试块抗压强度 04125AMA08-2105012(G1)

98 混凝土试块抗压强度 04125AMA08-2105013(G1)

99 混凝土试块抗压强度 04125AMA08-2105051(G1)

100 混凝土试块抗压强度 04125AMA08-2105052(G1)

101 混凝土试块抗压强度 04125AMA08-2105053(G1)

102 混凝土试块抗压强度 04125AMA08-2105107(G1)

103 混凝土试块抗压强度 04125AMA08-2105113(G1)

104 混凝土试块抗压强度 04125AMA08-2105138(G1)

105 混凝土试块抗压强度 04125AMA08-2105158(G1)

106 混凝土试块抗压强度 04125AMA08-2105159(G1)

107 混凝土试块抗压强度 04125AMA08-2105160(G1)

108 混凝土试块抗压强度 04125AMA08-2105161(G1)

109 混凝土试块抗压强度 04125AMA08-2105162(G1)

110 混凝土试块抗压强度 04125AMA08-2105189(G1)

111 混凝土试块抗压强度 04125AMA08-2105190(G1)

112 混凝土试块抗压强度 04125AMA08-2105230(G1)

113 混凝土试块抗压强度 04125AMA08-2105231(G1)

114 混凝土试块抗压强度 04125AMA08-2105232(G1)

115 混凝土试块抗压强度 04125AMA08-2105234(G1)

116 混凝土试块抗压强度 04125AMA08-2105275(G1)

117 混凝土试块抗压强度 04125AMA08-2105343(G1)

118 混凝土试块抗压强度 04125AMA08-2105363(G1)



119 混凝土试块抗压强度 04125AMA08-2105364(G1)

120 混凝土试块抗压强度 04125AMA08-2105551(G1)

121 混凝土试块抗压强度 04125AMA08-2105556(G1)

122 混凝土试块抗压强度 04125AMA08-2105593(G1)

123 混凝土试块抗压强度 04125AMA08-2105624(G1)

124 混凝土试块抗压强度 04125AMA08-2105625(G1)

125 混凝土试块抗压强度 04125AMA08-2105745(G1)

126 混凝土试块抗压强度 04125AMA08-2105834(G1)

127 简易土工 04125AMA26-2100011(G1)

128 抗裂砂浆 04125AMA36-2100106(G1)

129 砂浆试块抗压试验 04125AMA12-2101654(G1)

130 砂浆试块抗压试验 04125AMA12-2101655(G1)

131 砂浆试块抗压试验 04125AMA12-2101656(G1)

132 砂子物理性能(国标) 04125AMA02-2100083(G1)

133 砂子物理性能(国标) 04125AMA02-2100087(G1)

134 烧结多孔砖 04125AMA19-2100187(G1)

135 烧结多孔砖 04125AMA19-2100188(G1)

136 湿铺防水卷材 04125AMA23-2100067(G1)


